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临海市绿邦水性涂料有限公司.

临海市古城街道松一村1-38号

.

此报告替代原来编号为NGBHG1601509105日期为2016/05/31的报告.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 水性漆.

SGS工作编号 :. NBHL1603002521OT - NB .

货号 :. LV-A170.

制造商 :. 临海市绿邦水性涂料有限公司.

供应商 :. 临海市绿邦水性涂料有限公司.

原产国 :. 中国浙江临海.

款号 :. LV-A170.

样品接收日期 :. 2016年04月19日.

2016年04月19日 - 2016年05月25日.测试周期 :.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

测试结果概要 ：.

测试要求. 结论.

EN71-9:2005+A1:2007-芳香胺. 符合.

Iris Xiao肖玲艳.

批准签署人. . .

本报告是编号为NGBHG1601509102报告的中文版本.

.

通标标准技术服务有限公司宁波分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. NGB16-015091.001 白色涂层+绿色涂层+红色涂层.

SN2. NGB16-015091.002 深蓝色涂层+黄色涂层.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

EN71-9:2005+A1:2007-芳香胺.

测试方法 :. 参照EN71-10:2005进行样品前处理并参照EN71-11:2005进行样品分析..

MDLCAS NO.测试项目. 限值. 单位. 001. 002.

苯胺. 62-53-3. 5 mg/kg. 2 ND ND

邻甲苯胺. 95-53-4. 5 mg/kg. 2 ND ND

2-甲氧基苯胺. 90-04-0. 5 mg/kg. 2 ND ND

4-氯苯胺. 106-47-8. 5 mg/kg. 2 ND ND

2-萘胺. 91-59-8. 5 mg/kg. 2 ND ND

对二氨基联苯. 92-87-5. 5 mg/kg. 2 ND ND

3,3’-二甲基对二氨基联苯. 119-93-7. 5 mg/kg. 2 ND ND

3,3’-二氯对二氨基联苯. 91-94-1. 5 mg/kg. 2 ND ND

3,3’-二甲氧基对二氨基联苯. 119-90-4. 5 mg/kg. 2 ND ND

结论. 符合 符合

备注 :.

(1) 这项测试由SGS上海化学实验室操作

(2) 根据客户要求,样品进行组合测试,测试结果为整体结果..
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样品照片:.

NGBHG1601509109  A01

NGB16-015091.001 .

NGBHG1601509109  A01

NGB16-015091.002 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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